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Reinigungsstrahlen
Putzen, Entzundern, Strippen, Entrosten, Restaurieren von Bauteilen verschiedens-
ter Formen und Werkstoffe durch geschickte Wahl der Erfolg versprechenden 
Strahlmittel und Strahlkenngrößen. 
Komponenten aus nicht rostenden Stählen, die durch bestimmte Fertigungsverfah-
ren (Schweißen, Schleifen) und Wärmebehandlungen ihre Korrosionsbeständigkeit 
verloren haben oder mit Ferrit dekontaminiert sind, können durch Reinigungsstrah-
len mit Glasperlen dekontaminiert werden. 

Oberflächenveredelungsstrahlen 
Mattieren, Satinieren, Glätten und Strukturieren von Bauteilen wird sehr erfolgreich 
durch die geschickte Wahl von  Strahlmittel und Strahlkenngrößen ausgeführt. 

Verfestigungsstrahlen
 Verfestigungsstrahlen mit Glasperlen erhöht die Lebensdauer von Druckgussfor-
men, Werkzeugen und Schneidkanten. 
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Strahlen mit Glasperlen 


